MILYEN KORULMENYEK KOZOTT TAROLD A
LAURIZ'ART GYANTAKAT?

A LAURIZ'ART gyantak idealis tarolasi hdmérséklete +20-30 °C k6zott.

Mi torténik, ha hidegben tarolom?

1. Hidegben a gyantakeverék viszkozitdsa megnd, s(irlin folyo allapotu lesz. OPALOSSA vilhat. llyenkor
- hideg anyagnak nagyon megné a kotési ideje

- nehezen tavozik a levegd buborék a keverékbdl

- paralecsapddas keletkezhet a fellileten, ami feliileti problémakat, opalosodast, hartydsodast okozhat

2. +15°C alatt tarolt gyanta kikristalyosodhat, amit Ugy veszel észre, hogy a viztiszta gyanta tejszer(ivé
valik. Ez reverzibilis folyamat, ami annyit jelent, hogy +40-50°C-ra felmelegitve az anyagot a kristalyok

kiolvadnak és Ujra viztiszta gyantank lesz.

3. +5°C alatt megfagyhat a gyanta!!!



MIT TEGYEK, HA KIKRISTALYOSODOTT VAGY
BEOPALOSODOTT A GYANTA?

Ha kikristalyosodott vagy tejszer(ivé valt a gyanta a hideg hatasara nem kell megijedni,
természetes folyamat. A gyantat 40-50°C-ra fel kell melegiteni, igy visszatisztul a gyanta.

Haszndlat el6tt minden esetben meg kell varni, hogy szobahémérsékletiire visszahiljon az
anyag!!!

Hogyan melegitsem fel?

A legegyszerlbb mddja, ha a flakont 60-70°C-os forrd vizet tartalmazé edénybe helyezziik igy
megvarjuk mig atveszi a hémérsékletet.
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